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Марки

Strained magnesium alloys. Grades

ГОСТ
14957-76*

Взамен
ГОСТ 14957—69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 6 сентября 1976 г. N2 2084 срок введения установлен

с 01.01.78

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на магниевые дефор
мируемые сплавы, предназначенные для изготовления полуфабри
катов (листов, плит, прутков, профилей, полос, труб, проволоки, 
штамповок и поковок) методом горячей деформации, а также слит
ков и слябов.

2. Марки и химический состав сплавов приведены в таблице.
3. (Исключен, Изм. № 1),

Издание официальное
★

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (июнь 1988 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в ноябре 1982 г. (МУС 3—83).

© Издательство стандартов, 1988



Основные компоненты
Марки сплавов

Магний
Алюми

ний Марганец Цинк Цирконий Неодим Никель Код ,;ini Лантан

МА1 Основа —ч 1,3-2,5 _ _ км

МА2 То же зон,о 0,1545 0,2—0,8 — — — — —

МА2-1 )> 3,8-5,» 0,3-0,7 0,8-1,5 — — — — —

МА2—1 п. i » 3,8-5,0 0,2-0,0 0.Ц5 - — - — -

МА5 } 7,8-9,2 0,15-0,5 0,2-0,8 - — - — _

МА8 — 13-2,2 — - — — — -

МА8 п, ч, » 10-1,5 — — - - — —

МАИ — 1,5-2,5 — - 2,5-3,5 0,1-0,22 — —

МАИ » — — 5,0-6,0 0,3-0,9 - - — —

МА15 » — — 2,5-3,5 0,45-0,9 — - 1,2-2,0 0,7-1.!

МАИ > 0,2-0,7 — — — - - ***Ч

МА19 — — 5,5-7,0 0,5-0,9 1,4-2,0 — 0,2-1,0 -

МА20 » — — 1,0-1,5 0,05-0,12 - — - -

МА12 > - — — 0,3-0,8 2,5-3,5 — -
МА18 » 0,5-1,0 0,1-0,4 2,0-2,5 — - - -
MA2I
(ИМВ2)

> 4,3-5,3 0,00-0,1 Ю-2,0 (0-5,0 ишщ



Продолжение гак

Марки сплавов

Химический состав, 1

Основные хомповевты Примеси, ве более

Церий Литий Алю
миний Медь

Ни
кель Цинк Крем

нии
Бепнл-

лин
Же
лезо

Мар
ганец

Прочие
примеси

МА1 _ _ 0,1 0,05 0,007 0,3 0,10 0,002 0,05 0,2

МАЗ — - — 0,05 0,005 - 0,10 0,002 0,05 — 0,3

НА2-1 — "*4 0,05 0,004 - 0,10 0,002 0,04 — 0,3

МАЗ-1 и. ч, — — - 0,01 0,001 — 0,01 0,002 0,005 — 01
МАЗ — — — 0,05 0,005 - 0,10 0,002 0,05 «*й 0,3
МА8 0,15-0,35 0,1 0,05 0,007 0,3 0,10 0,002 0,05 — 0,3

МА8 п. ч. 0,15-0,35 — 0,01 0,01 0,002 0,06 0,01 — 0,01 — 01
МАИ

— — 0,1 0,03 — 0,2 0,10 0,002 0,03 — 0,3

МАИ — — 0,05 0,05 0,005 •н 0,05 0,002 0,03 0,1 03

MAI5 — — 0,05 0,03 0,005 0,05 0,002 0,03 01 0,3

МАИ 0,7-1,5 — 0,1 0,05 0,005 0,1 0,05 0,002 0,05 — 0,3

МА19 — — 0,05 0,05 0,005 — 0,05 0,002 0,05 01 0,3

МАЗО 0,12-0,25 — 0,02 0,03 0,005 *— 0,05 0,002 0,04 0,04 0,3

MAI2 _ — 0,05 0,05 0,005 0,2 0,05 0,002 0,05 01 0,3

МАШ 0,15-0,35 10,0-11,5 — 0,05 0,005 Натрий 0,15 0,002 0,05 Калий 0,3

0,01 0,005
МА21 0,00-0,15 7,5-5,0 — 0,04 0,005 Натрий 0,1 — 0,03 Калий 0,3

(ИМВ2) 0,005 0,005

Примечания: О
1, Во всех сплавах, имеющих в своем составе бериллий, последний не определяется, а вводится по расчету, л 
IВ графу «Прочие примеси» входят примеси, допустимые пределы содержания которых не указаны, а также ^ 

примеси, не включенные в таблицу, Содержание этих примесей не определяется, j

(Измененная редакция, Изм. № I). j*

пПриложение (Исключено, Изм. J61).
W

9/
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